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Yakit pilleri sahip oldukiart birgok avantajdan dolay: gelecegin te!gnolq}isi olarak kabul
editmektedirler. Bunlann icerisinde basit yapis:, yiksek enerji y(ﬁlgunlug?u', dogrudan
kallamlabiimesi ve metanollin kolay depolanabilir olmas nedeniyle, doéruc]ap metanolli
yalat pilleri, glinimiizde Gzerinde en gok ¢alisma yapllén ve ge!eéekte de en ¢ok kullanim
alam bulacagma inamlan yakit pillerinin basinda gelmektedir 1 . Ykt huuciumdr.
kullamlabilmesinden dolayi, metanol elektrooksidasyonu oldukea 01.1em|xclir Metanoliin
anottaki yilkseltgenme reaksiyonunun yavas olmas nédeniyle bugiin i(;il.'i hu yék]i pillerinin -
verimi diistiktiir. Ayrica kullamlan katalizorlerin pahali olmast maliyeti ??riti ;'makfa.dw.
Metanol efektrooksidasyonunda kutlanilacak uygun elekirot geliét%rilmeéi calismalar
yapshmaktadir, Yakit pitlerinde anot ylizeyinde kullanifan katalizérin Gﬂlephi_gok by ikt
Segilecek olan katalizér yakit pilinin performansini ve verimini dogz"uda'ﬁ‘étkileyen bir
ozelliktir. Bakir ve nikelin metanol elektrooksidasyonu igin oldukea kalaiitik etkiye sahip

oldugu literatiirde belirtilmistir [2, 31.

i

Bu ¢ahsmada metanoliin elektrooksidasyonuna balar (Cuj ve bakir ile birlikte nikel
kapianmus bakir (Cu/CuNiy  elektrotlarin latalitik etkisi incelenmistir, D'en{;yier degisik
derigimierde CH,COH igeren | M KOH g6zeltisinde yapilmistir. Bu amagla siklik voltametri
ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi tekniklerinden yarar%andm@l:r.- Elde edilen
sonuglar hazirlanan elektrotlann metanol elektrooksidasyonu igin yi,'lksék katalitik etkive

sahip olduldarin: gdstermistir,
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