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Son yllarda fotoaktif organik moleküllerin kat yüzeylerde ince filmlerinin hazrlanmasyla 
ilgili çal malar hz kazanm tr. Bu tür ince filmler optoelektronik ve fotonik cihaz tasarmlarnda 
önemli bir role sahiptir [1]. Hazrlanan filmlerde organik moleküllerin yöneliminin kontrol 
edilebilmesi bu bile iklerin optik ve elektrik özelliklerinde istenilen de i iklikleri yapma frsat 
sunmaktadr [2-4]. Langmuir-Blodgett (LB) film tekni i organik moleküllerin ince filmlerini 
hazrlamada kullanlan elveri li bir yöntemdir.  

Suda çözünebilen ve tek ba na kaliteli LB film olu turabilme özelli i zayf olan 
Merosiyanin540 (MC540) dye bile i inin LB filmleri oktadesilamin (ODA) yardmyla hazrland. 
Hava-su ara yüzeyinde MC540/ODA kar mlarnn oldukça sa lam Langmuir filmler olu turdu u 
basnç-yüzey alan ( -A) izotermleriyle belirlendi. Hava-su ara yüzeyinde olu turulan MC540/ODA 
Langmuir filmleri cam yüzeyine transfer edilerek bu kar mn LB filmleri hazrland. Bu LB filmlerin 
optik özellikleri absorpsiyon, floresans (dura an hal ve zamana ba l) spektroskopi teknikleriyle 
incelendi. Filmlerin yüzey morfolojisi AFM (atomik kuvvet mikroskop) ile karakterize edildi. Elde 
edilen AFM ve di er spektroskopik sonuçlardan MC540 bile i inin LB filmlerinde moleküler 
kümelerinin olu tu u tespit edildi.  
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] A.K. Dutta, Langmuir 14, 3036-3040, 1998. 
[2] A.K. Dutta, Langmuir 13, 5678-5684, 1997. 
[3] M.C. Petty, Langmuir-Blodgett Films: An Introduction; Cambridge University Press: Cambridge,  
      U.K. 1996. 
[4] A. Ulman, An Introduction to Ultrathin Organic Films: From Langmuir-Blodgett Films to Self  
     Assemblies; Academic, New York, 1991. 
 
 

160 PS-027


