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Son on yıl içinde, geleceğin sürdürülebilir enerjisi yolunda fosil yakıtlardan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına geçişi kolaylaştıracak uygun hidrojen depolama malzemeleri olarak amin boranlara 

hızla artan bir ilgi olmuştur [1,2]. Özellikle, ılımlı koşullar altında ve uygun bir katalizör varlığında 

dimetilamin-boranın (Me2NHBH3, DMAB) katalitik dehidrojenlenmesini gösteren yeni çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar oldukça önemlidir [3,4]. Bu çalışmada, kontrollü bileşimi ile PdNi nanokümeleri, 

oleyilamin (OAm) varlığında Pd(acac)2 ve Ni(acac)2’nin indirgenmesi sonucu DMAB’ın 

dehidrojenlenmesiyle birlikte aynı anda oda sıcaklığında sentezlendi. Bu nanokümelerin DMAB’ın 

dehidrojenlenmesinden hidrojen elde etmek için oldukça aktif katalizörler olduğu ve aktivitelerinin de 

Pd:Ni bileşimine bağlı olarak değiştiği anlaşıldı. OAm/PdNi katalizörünün DMAB’ın 

dehidrojenlenmesinde heterojen katalizör olduğu, karbon disülfür ile yapılan zehirleme deneyleri ile 

belirlendi. DMAB’ın katalitik dehidrojenlenmesinin kinetiği sıcaklığa, tepken derişimine ve katalizör 

derişimine bağlı olarak incelendi. DMAB’ın dehidrojenlenmesi için sınanan OAm/PdNi katalizörleri 

en yüksek katalitik aktiviteyi ve dayanıklılığı Pd:Ni oranı 1.5:1.5 ve PdNi/OAm oranını ise 3 olduğu 

bulundu. OAm/PdNi katalizörünün bu yüksek katalitik performansı, pratik uygulamalarda DMAB’ı 

yakıt hücresi uygulamaları için, alternatif bir hidrojen depolama malzemesi yapabilir.  
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