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Son yıllarda fosil yakıtların yanması sonucu yayılan gazların neden olduğu küresel ısınmanın insanlık 
için oluşturduğu tehditin büyümesi nedeniyle, sürdürülebilir bir enerji politikasının izlenmesine ve hidrojen 
ekonomisine dayalı çözümlere ilgi giderek artmaktadır [1-3]. Hidrojen ekonomisinin kilit meselesi olan 
hidrojen depolanmasında etkili ve güvenli metotların geliştirilmesi için yoğun çabalar sürdürülmektedir [4]. 
Aşağıdaki avantajlı özelliklerinden dolayı amin-boranlar son yıllarda hidrojen depolama malzemeleri 
arasında değerlendirilmektedir: (i) hidrojen içeriğinin yüksek olması, (ii) yüksek kararlılığa sahip olması ve 
(iii) çevre dostu olması [2]. Katı hidrojen depolama malzemesi olarak düşünülen en basit amin-boran [5-6], 
düşük moleküler ağırlıklı (30.9 g/mol) ve yüksek hidrojen içerikli (19.6 wt%) amonyak borandır (AB, 
H3NBH3) [2]. AB zehirsiz, kararlı ve çevre dostudur, oda sıcaklığında işlenebilmektedir ve uygun koşullar 
altında katalitik olarak hidrojen salmaktadır [2,4]. 

 
 
 

 
Amonyak boranın dehidrojenlenmesini hızlandıran birçok katalizör denenmiştir. Bu çalışmada, 

rutenyum(III) asetilasetonat amonyak boranın (AB) dehidrojenlenmesinde homojen katalizör olarak 
sınandı. Rutenyum(III) asetilasetonatın metale indirgendiği ve ortamda kararlaştırıcı olmadığı için de 
oluşan nanokümelerin topaklanarak külçe metale dönüştüğü gözlendi. Bu nedenle önemli bir katalitik 
etkinlik gözlenemedi. Kararlaştırıcı olarak ortama oleyilamin eklendiğinde rutenyum(0) metaline 
indirgenme olmadığı, onun yerine oleyil amin ile rutenyum(III) asetil asetonatın yeni bir rutenyum 
kompleksi oluşturduğu ve bu komleksin yüksek katalitik etkinlik gösterdiği gözlendi. Oleyilamin/Ru(acac)3 
sisteminin amonyak boranın dehidrojenlenmesinde homojen kataliz olduğu, civa ve karbon disülfür ile 
yapılan zehirleme deneyleri ile belirlendi. Amonyak boranın katalitik dehidrojenlenmesinin kinetiği 
sıcaklığa, tepken derişimine ve katalizör derişimine bağlı olarak incelendi.  Etkin kompleksin oluşu ve 
katalitik hidrojen üretiminin başlaması için tepkimenin başında yaklaşık 15 dakikalık bir indüklenme 
süresinin olduğu gözlendi. Rutenyum(III) asetilasetonat ile oleyil aminin tepkimesinden oluşan yeni 
kompleks Ru(acac)(OAm)3H izole edilerek MS, IR, NMR, ve UV-Vis elektronik soğurma spektroskopileri 
kullanılarak tanımlandı. 
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